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附件 

55 项纺织行业标准编号、名称、主要内容等一览表 

序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 实施日期 

1  FZ/T01153-2019 非织造布疵点的描述

术语 

本标准规定非织造布中常见的外观疵点。 

本标准包括以下几类疵点： 

成网疵点； 

——固结疵点； 

——后整理疵点； 

——卷绕分切疵点； 

——其他疵点。 

 2020-07-01 

2  FZ/T01154-2019 非织造布粘结牢度试

验方法 

本标准规定测定非织造布粘结牢度的试验方法。 

本标准适用于表面无涂层或无复合层的非织造布。 

 2020-07-01 

3  FZ/T12018-2019 紧密纺精梳棉本色纱

线 

本标准规定紧密纺精梳棉本色纱线的术语和定义、标记、分类、要求、试

验方法、检验规则和标志、包装。 

本标准适用于用紧密纺技术生产的精梳棉本色纱线。 

FZ/T12018-2009 2020-07-01 

4  FZ/T12022-2019 涤纶与粘纤混纺色纺

纱线 

本标准规定涤纶与粘纤混纺色纺纱线的产品分类、标记、要求、试验方法、

检验规则和标志、包装。 

本标准适用于环锭纺生产的涤纶与粘纤混纺色纺纱线。 

FZ/T12022-2009 2020-07-01 

5  FZ/T12064-2019 喷气涡流纺腈纶羊毛

混纺色纺纱 

本标准规定喷气涡流纺腈纶羊毛混纺色纺纱的产品分类、标记、要求、试

验方法、检验规则和标志、包装。 

本标准适用于针织用纱，喷气涡流纺生产的腈纶(棉型)与羊毛(含量

5-30%)混纺色纺纱。 

 2020-07-01 

6  FZ/T13048-2019 棉涤纶低弹丝包芯纱

本色布 

本标准规定棉涤纶低弹丝包芯纱本色布的术语和定义、分类、要求、试验

和检验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于机织生产的棉涤纶低弹丝包芯纱本色布。 

 2020-07-01 

7  FZ/T13049-2019 涤纶氨纶弹力本色布 本标准规定涤纶氨纶弹力本色布的术语和定义、分类、要求、试验和检验

方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

 2020-07-01 
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序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 实施日期 

本标准适用于涤纶低弹丝包覆氨纶丝线为原料，机织生产的涤纶氨纶弹力

本色布。 

8  FZ/T20015.7-2019 毛纺产品分类、命名

及编号毛毯 

本部分规定毛毯的分类、命名及编号。 

本部分适用于各类民用毛毯。 

本部分不适用于造纸毛毯等工业用毛毯。 

FZ/T20015.7-1998 2020-07-01 

9  FZ/T20015.8-2019 毛纺产品分类、命名

及编号长毛绒 

本部分规定长毛绒的分类、命名及编号的方法。 

本部分适用于各种长毛绒，包括装饰绒、玩具绒等。 

FZ/T20015.8-1998 2020-07-01 

10  FZ/T60007-2019 毛毯试验方法 本标准规定毛毯品质的试验方法。 

本标准适用于纯毛、毛混纺毛毯、拉舍尔毛毯、化纤仿毛毛毯等毯类产品。 

FZ/T60007-1991 2020-07-01 

11  FZ/T60008-2019 毛毯非可复性伸长试

验方法 

本标准规定毛毯非可复性伸长的试验方法。 

本标准适用于机织毛毯，其他毛机织物可参照执行。 

FZ/T60008-1992 2020-07-01 

12  FZ/T21001-2019 自梳外毛毛条 本标准规定自梳外毛毛条的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、

包装和标志等。 

本标准适用于鉴定自梳外毛毛条的品质。 

FZ/T21001-2009 2020-07-01 

13  FZ/T71008-2019 半精纺毛针织纱线 本标准规定半精纺毛针织纱线的术语和定义、技术要求、试验方法、检验

规则、包装和标志。 

本标准适用于鉴定各类半精纺毛针织纱线的品质。 

FZ/T71008-2008 2020-07-01 

14  FZ/T22016-2019 喷毛纱 本标准规定喷毛纱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装

和标志。 

本标准适用于鉴定喷毛纱的品质。 

 2020-07-01 

15  FZ/T22005-2019 半精纺毛机织纱线 本标准规定半精纺毛机织纱线的术语和定义、技术要求、试验方法、检验

规则、包装和标志等。 

本标准适用于鉴定各类半精纺毛机织纱线的品质。 

FZ/T22005-2008 2020-07-01 

16  FZ/T61001-2019 纯毛、毛混纺毛毯 本标准规定纯毛、毛混纺毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和

标志等内容。 

本标准适用于纬纱或面纱为纯羊毛及纬纱或面纱含 50%及以上的羊毛与

其他纤维混纺的机织、拉舍尔毛毯。羊毛含量低于 50%及特种动物纤维(如

FZ/T61001-2006 2020-07-01 
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序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 实施日期 

羊绒、驼绒、牦牛绒等)毛毯亦可参照执行。 

17  FZ/T61002-2019 化纤仿毛毛毯 本标准规定化纤仿毛毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志

等内容。 

本标准适用于机织、簇绒纯化纤及化纤混纺毛毯。 

FZ/T61002-2006 2020-07-01 

18  FZ/T61006-2019 纬编腈纶毛毯 本标准规定纬编腈纶毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志

等内容。 

本标准适用于纬编单层或双层缝合的腈纶或含腈纶 30%及以上的化纤混

纺毛毯，其他纬编化纤毯可参照执行。 

FZ/T61006-2006 2020-07-01 

19  FZ/T42009-2019 桑蚕土丝 本标准规定桑蚕土丝的术语和定义、标示、要求、检验方法、检验规则、

包装和标志。 

本标准适用于 40den(44.4dtex)及以上规格的桑蚕土丝。 

FZ/T42009-2006 2020-07-01 

20  FZ/T43053-2019 聚酯纤维形态记忆织

物 

本标准规定聚酯纤维形态记忆织物的术语和定义、分类、要求、试验方法、

检验规则、包装和标志。 

本标准适用于聚酯纤维(PPT)长丝形态记忆织物。 

 2020-07-01 

21  FZ/T43054-2019 装备用涤纶长丝涂层

织物 

本标准规定装备用涤纶长丝涂层织物的要求、试验方法、检验规则及包装、

标志、运输和贮存。 

本标准适用于以聚氨酯、丙烯酸酯树脂为涂覆层，主要用作帐篷、装具类

(如手提包、头盔、水壶袋等)装备面料的纯涤纶长丝机织涂层织物。 

 2020-07-01 

22  FZ/T43055-2019 锦纶长丝皮肤衣织物 本标准规定锦纶长丝皮肤衣织物的术语与定义、要求、试验方法、检验规

则、包装和标志。 

本标准适用于各类服用锦纶长丝皮肤衣机织物。 

 2020-07-01 

23  FZ/T44006-2019 刺绣花边 本标准规定刺绣花边的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、

包装和标志。 

本标准适用于机绣花边。本标准不适用于手工刺绣花边。 

 2020-07-01 

24  FZ/T44007-2019 蚕丝拉绒围巾、披肩 本标准规定蚕丝拉绒围巾、披肩的规格标示、要求、试验方法、检验规则、

标志、包装、运输及贮存等。 

本标准适用于蚕丝含量在 30%及以上的拉绒围巾、披肩类产品。 

 2020-07-01 
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序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 实施日期 

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿围巾、披肩类产品。 

25  FZ/T72026-2019 鞋面用弹力针织布 本标准规定鞋面用弹力针织布的规格、分类、要求、抽样规则、试验方法、

检验规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 

本标准适用于以纺织材料为主要原料并加入弹性纤维，采用针织工艺生产

的各种鞋类帮面用弹力针织布。 

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿产品。 

 2020-07-01 

26  FZ/T72027-2019 文胸用间隔织物 本标准规定文胸用间隔织物的术语和定义、规格、要求、抽样规则、试验

方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 

本标准适用于鉴定文胸用针织间隔织物的品质。 

 2020-07-01 

27  FZ/T73022-2019 针织保暖内衣 本标准规定针织保暖内衣产品号型、要求、试验方法、判定规则、产品使

用说明和包装、运输和贮存。 

本标准适用于鉴定以保温率在 30%及以上的针织面料制成的保暖内衣产

品的品质。 

本标准不适用于絮片类保暖内衣产品。 

FZ/T73022-2012 2020-07-01 

28  FZ/T73064-2019 针织西裤 本标准规定针织裤(九分裤、七分裤、五分裤)的术语和定义、产品分类、

号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。 

本标准适用于鉴定无侧缝型和面料裁缝弹力紧身针织裤的品质。包括九分

裤、七分裤、五分裤。 

 2020-07-01 

29  FZ/T73020-2019 针织休闲服装 本标准规定针织休闲服装的术语和定义、产品号型、要求、试验方法、抽

样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 

本标准适用于鉴定以纺织针织面料为主加工制成的休闲服装的品质。 

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。 

FZ/T73020-2012 2020-07-01 

30  FZ/T73025-2019 婴幼儿针织服饰 本标准规定婴幼儿针织服饰的术语和定义、号型及规格、要求、试验方法、

抽样规则、判定规则及使用说明、包装、运输和贮存。 

本标准适用于以针织面料为主加工制成的婴幼儿针织服饰，包括内衣、外

衣、睡衣、连身装、肚兜、裤子、袜子、脚套、帽子、手套、围嘴、围裙、

围巾、包巾、包被、睡袋、床上用品等。 

FZ/T73025-2013 2020-07-01 
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序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 实施日期 

31  FZ/T62039-2019 机织婴幼儿睡袋 本标准规定机织婴幼儿睡袋产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规

则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的婴幼儿睡袋。 

 2020-07-01 

32  FZ/T62013-2019 再生纤维素纤维凉席 本标准规定再生纤维素纤维凉席的术语和定义、要求、抽样、试验方法、

检验规则、标志和包装。 

本标准适用于以再生纤维素纤维或纤维素材料为主要原料的各类机织、编

织加工而成的凉席。 

FZ/T62013-2009 2020-07-01 

33  FZ/T62040-2019 纯棉絮棉 本标准规定纯棉絮棉的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标

识、包装、贮存和运输。 

本标准适用于以棉花为原料，经过加工而成的絮棉。 

 2020-07-01 

34  FZ/T64076-2019 建筑包覆用非织造布 本标准规定建筑包覆用非织造布的术语和定义、技术要求、试验方法、检

验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于以聚合物切片或纤维为原材料，熔融纺丝或梳理成网后，采

用热轧或针刺固结而成的建筑包覆用非织造布。 

 2020-07-01 

35  FZ/T64077.1-2019 壳聚糖纤维非织造布

第 1 部分：热风非织

造布 

本部分规定以热风法加工而成的壳聚糖纤维非织造布的产品成分及规格、

技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 

本部分适用于以标称含量10-30%的壳聚糖纤维与低熔点短纤维为原料进

行混合，通过热风穿透熔融固结的非织造布。 

 2020-07-01 

36  FZ/T64077.2-2019 壳聚糖纤维非织造布

第 2 部分：水刺非织

造布 

本部分规定以水刺法加工而成的壳聚糖纤维非织造布的产品成分及规格、

技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。 

本部分适用于纯壳聚糖纤维或壳聚糖纤维与其他纤维混合，通过水刺法加

工而成的非织造布。 

 2020-07-01 

37  FZ/T64077.3-2019 壳聚糖纤维非织造布

第 3 部分：针刺非织

造布 

本部分规定以针刺法加工而成的壳聚糖纤维非织造布的产品成分及规格、

技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。 

本部分适用于纯壳聚糖纤维或标称含量不低于 10%的壳聚糖纤维与其他

纤维混合，通过针刺法加工而成的非织造布。 

 2020-07-01 

38  FZ/T64078-2019 熔喷法非织造布 本标准规定熔喷法非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包  2020-07-01 
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序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 实施日期 

装、运输和贮存。 

39  FZ/T94037-2019 织机用边撑刺轴技术

条件 

本标准规定织机用边撑刺轴的标记、要求、试验方法、检验规则、包装、

标志和运输。 

本标准适用于有梭织机或无梭织机织造过程中对织物幅宽进行控制用边

撑刺轴。 

FZ/T94037-1995 2020-07-01 

40  FZ/T93053-2019 转杯纺纱机转杯 本标准规定转杯纺纱机转杯的分类、标记和参数、要求、试验方法、检验

规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于转杯纺纱机转杯。 

FZ/T93053-2010 2020-07-01 

41  FZ/T93054-2019 转杯纺纱机分梳辊 本标准规定转杯纺纱机分梳辊的分类、标记和参数、要求、试验方法、检

验规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于转杯纺纱机分梳辊。 

FZ/T93054-2010 2020-07-01 

42  FZ/T93106-2019 上销 本标准规定上销的分类、要求、试验方法、检验规则和标志标识、包装、

贮存。 

本标准适用于粗细纱机使用的上销。 

 2020-07-01 

43  FZ/T93107-2019 纺织用粉尘分离压实

器 

本标准规定纺织用粉尘分离压实器的型式、参数、要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于对纺织行业除尘系统空气中短绒、细小纤尘物的收集、压紧、

输出等的配套通用装置。 

 2020-07-01 

44  FZ/T93108-2019 粗纱尾纱自动清除机 本标准规定粗纱尾纱自动清除的分类、标记和参数、要求、试验方法、检

验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于将粗纱管上的残余尾纱自动清除的清除机。 

 2020-07-01 

45  FZ/T93109-2019 高强线用数控捻线机 本标准规定高强线用数控捻线机的术语和定义、基本参数、结构特征及数

控技术特性、要求、试验方法、检验规则，及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于生产以涤纶、锦纶、丙纶、芳纶及聚乙烯丝等为原料的高强

线用数控捻线机。 

 2020-07-01 

46  FZ/T92079-2019 剥边器 本标准规定剥边器的分类和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包

装、运输和贮存。 

FZ/T92079-2011 2020-07-01 
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序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 实施日期 

本标准适用于拉幅定形机、预缩机和印花机等染整机械在进布时将布边展

开的通用装置。 

47  FZ/T95005-2019 不锈钢导辊式平洗槽 本标准规定不锈钢导辊式平洗槽的分类及参数、要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于棉、毛、麻、丝、化纤及其混纺织物和纱线、纤维在染整工

艺中用于洗涤的不锈钢导辊式平洗槽。 

FZ/T95005-1994 2020-07-01 

48  FZ/T95027-2019 高温高压喷射溢流染

色机 

本标准规定高温高压喷射溢流染色机的术语和定义、基本参数、要求、试

验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于高温条件下织物染色用的喷射溢流染色机。 

 2020-07-01 

49  FZ/T95012-2019 单层拉幅定形机 本标准规定单层拉幅定形机的型式及参数、要求、试验方法、检验规则、

标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于棉、毛、化纤、混纺织物，非织造布的定形机和拉幅机。 

FZ/T95012-2010 2020-07-01 

50  FZ/T95028-2019 起毛机 本标准规定起毛机的分类与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包

装、运输和贮存。 

本标准适用于对棉纺、毛纺、化纤及其混纺织物起毛的钢丝起毛机。 

 2020-07-01 

51  FZ/T97039-2019 特里科型经编机 本标准规定特里科型经编机的术语和定义、主要参数和执行机构、要求、

试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于特里科型经编机。 

 2020-07-01 

52  FZ/T93120-2019 非织造布分切复卷机 本标准规定非织造布分切复卷机的术语和定义、型式及参数、要求、试验

方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 

本标准适用于熔体纺丝成网、热固结法非织造布生产线中复卷速度不小于

800m/min 的离线式分切复卷机。其它类型的非织造布分切复卷机可参照

采用。 

 2020-07-01 

53  FZ/T98020-2019 织物透湿性能试验仪 本标准规定织物透湿性能试验仪的基本功能和参数、要求、试验方法、检

验规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于采用吸湿法或蒸发法测定织物透湿性能的试验仪。 

 2020-07-01 

54  FZ/T98021-2019 纺织品防水性能试验 本标准规定纺织品防水性能试验仪的术语和定义、基本功能和参数、要求、 2020-07-01 
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仪静水压法 试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于在恒定的水压上升速率下测定纺织品抗水渗透性能的试验

仪。 

55  FZ/T01149-2019 纺织品防风透湿性能

的评定 

本标准规定纺织品防风透湿性能的术语和定义、试验方法、评定和标识。 

本标准适用于各类织物及其制品。 

 2020-07-01 

 


